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FOX MULTIDECK SYSTEM
FOX CARPARK 5751 W s5,0-5,5 mm

Poliiiretan Esasli Su Yalitimh Otopark Kaplama Sistemi (TERAS)

Tanimi

FOX CARPARK 5751 W, Fox Purmax Ultra ile su yaliiml, poliliretan esasli, sararma yapmayan, UV dayanimli, esnek, asinma
dayanimi yiliksek otopark zemin kaplama sistemi.

Kullanim Yerleri

e Otoparklar
e Garajlar

Avantajlan

e Agik dosemeler icin uygundur.

e UV dayanimi vardir, sararma yapmaz.
e Catlak 6rtme yetenedine sahiptir.

e Esnektir, aginmaya karsi direnglidir.

e Temizlenmesi kolaydir.

e Uzun émarltdur.

o Farkl renk segenekleri sunar.

Sistem Teknik Ozellikleri

Renk Ral Renklerinde
Uygulanacak Zemin Sicakligi +10°C /+30°C
Yapisma Mukavemeti Beton >2 N/mm?
Yirtiima Mukavemeti DIN ISO 34-1 40 N/mm
Shore A Sertligi DIN 53 505 7 giin 80

Shore D Sertligi DIN 53 505 7 gln 30

Kopma Uzamasi DIN EN ISO 527 % 675

Sarkag Sertlik Konig ISO 1522 86s

Taber Asinma Testi 1 kg.CS 10,1000 d. ~40 mg

Darbe Testi Duisme yiuiksekligi 0,5 / 1mt 5

Yukanidaki dederler +23°Cde ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakliklar stireyi kisaltir, dlstik sicakiikiar screyi uzatir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Zemin kaplamasi yapilacak beton ytlizeylerin en az 28 giinliik olmasi gerekmektedir. Beton sinifi en az C20, kopma dayanimi ise
en az 1,5 N/mm? olmasi gerekir.

¢ 2 cm beton derinligindeki su ve nem igerigi %4'tn altinda olmalidir. Test yontemi: C - Aquameter, CM-Device, Darr Methot

¢ Uygulamada ortam ve yiizey sicakligi minimum +10 °C ve maksimum +30 °C civarinda olmasi gerekmektedir. Asiri sicak, yadisl
veya riizgarl havalarda uygulama yapilmamalidir.

e Asiri soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin artiriimasi saglanmali, malzemenin
islenebilirliginin artirilmasi igin ambalajlar yaklasik 25 °C'de sartlandirlarak kullanima hazir hale getirilmelidir.

o Kullanilacak malzemeler, ortam sicakliginin cok yiiksek ve distik olmasi durumunda yaklasik 20-25 °C'ye getirilir ve sahada o
sekilde tatbik edilir.

e Kaplama taze iken su, yagmur, toz, rlizgar ve yabanci cisimlerden korunmalidir.

e Recine esasli sistemlerde kap 6mrii ve kiirlenme siireleri, ortam sicakligi, zemin sicakligi ve havadaki nemden etkilenir. Diisiik
sicakliklarda kiirlenme yavaglar, bu da kap omrin(, (zerinin kaplanabilme siiresini ve calisma zamanini uzatir. Yiiksek
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sicakliklarda kiirlenme hizlanir, bu da kap émriinii, {izerinin kaplanabilme siiresini ve calisma zamanini kisaltir. Uriiniin kiiriinii
tamamlamasi siiresince ortam ve zemin sicakliginin verilen minimum ve maksimum sicaklik seviyelerinin icinde kalmasina dikkat
edilmelidir. Uygulamanin tamamlanmasindan sonra kaplama en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir. Eger su temasi
olursa, kaplama izerinde yumusama, kabarma, budulanma ve renk dedisikligi olacaktir. Bu da kaplamanin 6zelliklerini
yitirmesine neden olur. Bu durumda bozulmus kisimdaki kaplama tamamen kaldiriimali ve yeniden yapiimalidir.

e Sarfiyatlar ortam ve ylzey sicakhdinin +20 °C kabul edildigi sartlar icin verilmistir. Yiizey yapisi ve ortam sicakliina gore
gercek sarfiyatlar degisebilir. Bozuk ylizeyler ve soguk hava sartlarinda sarfiyatlarin artacagi unutulmamaldir.

Fox Purmax Ultra ile Su Yalitimh ve Poliiiretan Esasli Otopark Kaplama Sistemi / Teras

Katman Uriin Adi Acgiklama Sarfiyat kg/m2

Epoksi esasl, iki komponentli,

1 Primer ERIARNS FRIGYER solventsiz, seffaf, astar seti. 03 =053
0,1-0,3 mm Kuvars Kumu 60-70 AFS kuvars kumu 0,3-0,5
2 | Serpme 0,2-0,5 mm Kuvars Kumu 40-45 AFS kuvars kumu 2,5-3,0

Polyurea esasli, alifatik, TEK KATTA
uygulanan iki kompenantl su yalitimi
ve korumasi igin gelistirilmis, disiik
3 Su Yalitimi | FOX PURMAX ULTRA viskoziteli, likit yalitim malzemesidir. 2,0-2,5
Farkl yilizeylere guiclii bir sekilde
yapisarak % 675 elastik bir kaplama
olusturur.

Poliiretan esash, (ic komponentli,
solventsiz,  kendiliginden vyayilan,
4 | AraKat PURATHANE BASECOAT CP Otopark Zemin ve endistriyel 1,0-1,5
zeminler icin tasarlanmis, kaymaz ve
esnek renkli zemin kaplama sistemi.

5 Serpme 0,7-1,2 mm Kuvars Kumu 15-25 AFS kuvars kumu 3,0-3,5

Poliliretan esasl, iki komponentli,
Son Kat solventsiz, parlak, asinma dayanimi
Kaplama PLIRAT 212 TelREr yuksek, renkli son kat zemin
kaplamasi.

Sistemlerdeki astar ve sarfiyatlar 0Ongord olarak verilmisti. Zemin durumuna ve ortam sartlarina gore; astar ve sarfiyatiar
degisiklik gosterebilir.

6 0,8-1,0
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UYGULAMA PROSEDURU

Yiizey Hazirhg::

Zemin kaplamasi yapilacak beton alt ylizeyler agindirici ekipmanlar (Shot blasting, freze, elmas silim vb.) kullanilarak ¢imento
serbetini kaldirarak acik gbzenekli bir ylizey elde edecek sekilde hazilanmalidir. Zayif beton pargalari yiizeyden uzaklastiriimali,
kiiclik bosluklar, delikler tamamen acik hale getirilmelidir. Meydana gelen toz endistriyel stpiirge yardimi ile temizlenmelidir. Alt
ylizeyde ortaya cikan bosluklar, catlak ve kirik betonlar doldurulmali ve yiizey dizgiinligi saglanmalidir. Yiizey tamirleri,
bosluklarin doldurulmasi ve ytlizeyin dizeltilmesi igin 60-70 AFS (0,1-0,3 mm) kuvars kumu tamirat yapilacak alanin durumuna
gore EPOTHANE® PRIMER astar ile istenilen oranda (1/1'den 1/10'a kadar) karistirilarak kullaniimalidir.

Astar Uygulamasi

Uriin Tanimi
EPOTHANE® PRIMER epoksi esasli, iki komponentli, diistik viskoziteli, solvent icermeyen, seffaf astar seti.

Uygulama

A komponent EPOTHANE® PRIMER'I uygun karistirici ile 1 dakika hava siiriiklemeden karistiriniz. Daha sonra B komponenti, A
komponent (izerine bosaltiniz. Homojen bir karigim elde edinceye kadar 2 dakika boyunca stirekli olarak karistiriniz. A ve B
komponentleri karistirildiktan sonra 60-70 AFS (0,1-0,3 mm) kuvars kumunu ylizey durumuna gore 1/1 oraninda ekleyiniz.
Homojen bir karisim elde edinceye kadar 2 dakika kadar daha karistiriniz. Hava siiriiklenmesini en aza indirmek igin fazla
karigtirmaktan kagininiz. (Karistirma aletleri: 300-400 devir/dakika elektrikli bir karistirici ve epoksi/politiretan regine karistirma
ucu.)

Hazirlanan EPOTHANE® PRIMER kuvars kum karisimi yaklasik 0,6-1,0 kg/m?2 sarfiyatla yiizeye celik mala ile siyirma
yoéntemiyle uygulanir. Astarlama yapilan ylizeye 40-45 AFS (0,2-0,5 mm) kuvars kumu yaklasik 2,5-3,0 kg/m2 serpme yapllir.
FOX PURMAX® ULTRA su yalitimina gegilmeden énce minimum 12 saat (hava kosullarina gére 24 saat) astarin kurumasi
beklenmelidir. FOX PURMAX® ULTRA yapilmadan 6nce ylizeyde kalan fazlaliklar raspa ile siyirildiktan sonra yapismayan kumlar
endustriyel slipiirge yardimi ile temizlenmelidir.

Polyurea Su Yalitimi Yapilmasi:

Uriin Tanimi

FOX PURMAX® ULTRA, Polyurea esasli, iki komponentli, alifatik, tek katta el ile uygulanabilen, soguk uygulamali, su yalitimi ve
korumasi icin gelistirilmis, duslk viskoziteli, catlak 6rtme 6zelligine sahip likit yalitim malzemesidir. FOX PURMAX® ULTRA, saf
elastomerik hidrofobik modifiye polyurea regine ile 6zel inorganik dolgu madde icerigi sayesinde, UV isinlari, kimyasal, mekanik
ve termal kosullar igin miikemmel direng glicline sahiptir.

Uygulama

A komponent FOX PURMAX® ULTRA pigment ve dolgu icerir. Homojen renk elde edilinceye ve kabin tabaninda, kenarlarinda
Uriin kalmadigina emin oluncaya kadar A komponent Uriinti kendi icinde elektrikli karistirici ve uygun karistirma ucu ile iyice
kanstiriniz. B komponent Uriinii A komponent Griinin icerisine tamamen ekledikten sonra homojen bir karisim elde edene kadar
3 dakika boyunca karistiriniz. Hava siiriiklenmesini en aza indirmek icin fazla karistirmaktan kagininiz. (Karistirma aletleri: 300-400
devir/dakika elektrikli bir karistirici ve epoksi/poliliretan regine karistirma ucu.)

FOX PURMAX® ULTRA yaklagik 2,0-2,5 kg/m?2 sarfiyatla ylizeye dokiilerek tarak mala veya gek pas ile diizglin olarak tek katta
uygulanabilir. Didger secenek olarak rulo veya fircayla en az iki kat uygulanir. Rulo veya firca ile uygulanmasi durumunda katlar
arasinda 10-24 saatten fazla beklenmemesi gerekir. Eger siireyi asmigsaniz (6rnegin 4 glinden fazla bir zaman gegmisse) veya
katlar arasindaki yapismadan emin degilseniz, FOX PURMAX® PRIMER 1K RAPID astar uygulamasi yapiniz.

Poliliretan Ara Kat Uygulamasi:

Uriin Tanimi
PURATHANE® BASECOAT CP, Poliiiretan esasli, tic komponentli, solventsiz, kendiliinden yayilan, czellikle otoparklar ve
endistriyel zeminler igin tasarlanmig, sert ama esnek zemin kaplama malzemesidir.

Uygulama

A komponent PURATHANE® BASECOAT CP pigment ve dolgu igerir. Homojen renk elde edilinceye ve kabin tabaninda,
kenarlarinda (riin kalmadigina emin oluncaya kadar A komponent {rlinii kendi iginde elektrikli karistirici ve uygun karistirma ucu
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ile iyice karistinniz. B komponent Urtini A komponent uriinin igerisine tamamen ekledikten sonra homojen bir karisim elde edene
kadar 3-4 dakika boyunca karistiriniz. C komponent uriini, A+B komponent karisiminin igerisine tamamen ekledikten sonra
homojen bir karigim elde edene kadar en az 3 dakika karistiriniz. Karistirma islemi bittikten sonra Uriini baska bir kaba aktarip 1
dakika daha karstiriniz. Hava suriiklenmesini en aza indirmek igin fazla karistirmaktan kagininiz. (Karnistirma aletleri: 300-400
devir/dakika elektrikli bir karistirici ve epoksi/poliliretan regine karistirma ucu.)

PURATHANE® BASECOAT CP yaklasik 1,0-1,5 kg/m?2 sarfiyatla ylizeye tarakll mala kullanilarak tatbik edilir. Kaplama uygun
kivama geldiginde kirpi rulo uygulanarak havasi alinmalidir. Kirpi rulo uygulamasina geg kalinmasi halinde yiizeyde kirpi rulo izleri
kalabilir. PURATHANE® BASECOAT CP heniiz yas iken yiizeye 15-25 AFS (0,7-1,2 mm) kuvars kumu yaklasik 3,0-3,5 kg/m?2
sarfiyat ile homojen olacak sekilde serpme yapilir. Yiizeyde kalan fazlaliklar ve yapismayan kumlar endistriyel siplirge yardimi ile
temizlenmelidir.

Poliiiretan Son Kat Uygulamasi:
Uriin Tanimi

PURATHANE® TOPCOAT, Poliliretan esasli, iki komponentli, solventsiz, kendiliginden yayilan, esnek, UV dayanimli, asinma
dayanimi yiiksek, alifatik son kat kaplama malzemesidir.

Uygulama

A komponent PURATHANE® TOPCOAT renkli, pigment ve dolgu igerir. Homojen renk elde edilinceye ve kabin tabaninda,
kenarlarinda triin kalmadigina emin oluncaya kadar A komponent {iriinli kendi iginde elektrikli karistirici ve uygun karistirma ucu
ile iyice kanistinniz. B komponent Urtini A komponent uriniin igerisine tamamen ekledikten sonra homojen bir karisim elde edene
kadar 3-4 dakika boyunca siirekli olarak karistirniz. Hava siirliklenmesini en aza indirmek icin fazla kanstirmaktan kagininiz.
Karistirma aletleri: (300-400 devir/dakika elektrikli bir karistirici ve epoksi/politiretan regine karistirma ucu.)

PURATHANE® TOPCOAT yaklasik 0,8-1,0 kg/m?2 sarfiyatla iki kat olarak yiizeye rulo veya cek pas yardimi ile uygulanmalidir.
Rulo izlerini asgariye indirmek igin mutlaka birbirini takip eden katmanlarin yas olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama kisa kenar
boyunca yapilmali ve her yeni uygulama bir éncekinin hemen yanindan yapilmalidir. ikinci bir rulo ile malzemenin iizerinden tekrar
gecilerek malzemenin homojen dadiimasi ve rulo izi kalmamasi saglanmalidir.

Kaplamanin Kullanima Agilma Siiresi

FOX CARPARK 5751 W sistemi uygulama tamamlandiktan sonra (25 °C sicaklikta) 24 saat sonra lizerinde yirtnebilir hale gelir.
Fakat nihai mekanik ve kimyasal dayanimina 7 giin sonunda ulasir. Daha diistik sicakliklar bu sireleri uzatir.

Kaplamanin Temizlik ve Bakimi

Dizenli temizlik ve bakim zeminin dmriini uzatir ve kirlenme egilimini azaltir. Fox Carpark zemin kaplamalarinin; nétral
deterjanlarla veya su iginde %5-%10 konsantrasyonda seyreltilmis alkalilerle temizlenmesi onerilir. Temizlik, bakim Grinleri ve
bakimi igin teknik satis temsilcilerimizle temasa geginiz.

Giivenlik Onlemleri

Uygulama esnasinda, is ve isci saghdi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gézliik, maske kullanilmalidir. Depolama ve
uygulama esnasinda cilde ve gdze temas ettiriimemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yikanmali, yutulmasi
durumunda acilen doktora basvurulmalidir. Uygulama alanlarina yiyecek ve igecek malzemeleri sokulmamalidir. Cocuklarin
erisemeyecedi yerlerde depolanmalidir. Ayrintili bilgi igin Glivenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakilmalidir.

Not

Yukarida verilen sistem igin sarfiyatlar ideal hava, ortam ve zemin kosullarina gére géz énine alinarak, olusturulmustur. Ortam ve
zemin kosullarindaki degisiklikler, sarfiyatlarin ve sistem ¢o6ziimiinin degismesine yol acabilir. Bu nedenle, sistem ¢dziimiinden
Once, mutlaka SARTECH Yapi Malzemeleri San. Tic. Ltd. Sti. uzman kadrosu ve/veya Uzman Uygulayici Bayileri tarafindan yer
gorilmeli daha sonra sistem goziimiine gidilmelidir.
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